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Nachweis
Passivhaustauglichkeit von Komponenten fiir Fenster

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 15-001532-PR04
(GAS-A01-11-de-01)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

Rahmenmaterial

Auenmal
Fenster (B x H)

Ergebnisse

Ergebnisse

ift Rosenheim
30.09.2015

Mﬂ(/l(@ﬂﬂ 4

Manuel Demel, M.BP. Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter

Bauphysik

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen
Ytterbium 4

91058 Erlangen-Eltersdorf
Deutschland

Einflugeliges Kunststoff Fenster

System: SYNEGO
Rahmenprofile: FLG Z59 — BLR 72 MD (1 537215 — 1537105)
FLG Z59 - BLR 82 MD (1537215 — 1537115)

Kunststoff Hohlkammerprofil aus PVC-U
Stahlaussteifung in Fligel- und Blendrahmen

1230 x 1480 mm

Leistungseigenschaften: Warmedurchgang, Behaglichkeit,
Temperaturfaktor (Hygiene)

(nach ift-Richtlinie WA 15/2: 2011-02)

Ur = 0,94 W/(m?- K)

U; der Rahmenprofile seitlich/oben und unten. Rahmen-Ansichtsbreite B = 117 / 127 mm
U, = 0,6 W/(m?*- K) <07 wim* - K)

fo.3 2 0,88 mitfis=1-rs- U

Uy = 0,80 W/(m?- K)

Bezogen auf ein reprasentatives Bezugselement mit der Abmessung 1230mm x 1480 mm,

einer Verglasung mit U, = 0,6 W/(mz- K), variierendem Verglasungsaufbau und warme-
technisch verbesserte Abstandhaltersysteme nach Abschnitt 4

Uw.ginban = 0,82 W/(m? - K)

Fir den Wandaufbau ,Monolithische AuBenwand mit Warmdammverbundsystem*

f0725/0,13 = 0,73 fur die Baukérperanschlisse an dem genannten Wandaufbau

fo,zo 2 0,73 fur den Glasrandbereich

Weitere Leistungseigenschaften
(nach EN 14351 Anhang ZA.1)

Eigenschaften Widerstand Schlagregen- StoR- Warme- Luft-
gegen Windlast dichtheit festigkeit durchgang durchlassigkeit
Klasse / Wert siehe
C4/B5 9A 2 e 4

/) 1

Rolf Schnitzle#’ Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025

Tel. +49.8031.261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Fax +49.8031.261-290  Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
www.ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757

—_—
PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen *)
ift-Richtlinie WA15/2 (2011-02)
EN 14351-1:2006 + A1:2010

ift Prufberichte:
13-001811-PR11
(PB-K20-06-de-02)
14-000791-PRO1
(GAS-K20-06-de-01)
15-000534-PR01
(GAS-K20-06-de-01)
15-001532-PR03
(PB-A01-06-de-01)
14-000397-PR04
(SP-A01-UZ06-de-01)

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Verwendungshinweis

Diese Stellungnahme dient zu-
sammen mit den genannten
Grundlagen zum Nachweis der
Leistungseigenschaften gemaf
oben genannter Richtlinie.

Die Werte / Klassen der weiteren
Leistungseigenschaften bezie-
hen sich jeweils auf den in den
Einzelnachweisen beschriebe-
nen Gegenstand.

Fur die Anwendung der Leis-
tungseigenschaften gelten die
nationalen baurechtlichen Best-
immungen.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften und
beschriebenen Gegenstand.

Die Prufung der genannten Leis-
tungseigenschaften ermdglicht
keine Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmende
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Der Prufbericht verliert seine
Glltigkeit, wenn die Richtlinie
oder die in den Grundlagen zi-
tierten Dokumente ihre Gltigkeit
verlieren.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von ift-Prifdokumentatio-

«

nen-.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insge-
samt 14 Seiten.

oy,

SA=—"%

=
JlachrA (( DAKKS

TN
AN Deutsche
KZAREY Akkreditierungsstelle
D-PL-11349-01-00
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1 Auftrag

Die Firma REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen, 91058 Erlangen-Eltersdorf beauftragte
das ift Rosenheim eine gutachtliche Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstel-
len:

Den Nachweis der Passivhaustauglichkeit von Komponenten fir Fenster nach

ift Prifbericht 15-001532-PR03 (PB-A01-06-de-01) soll auf weitere Rahmenprofile und
Verglasungsvarianten sowie unterschiedliche Abstandhalter-Typen nach BF-Datenblatt
Ubertragen werden.

2 Grundlagen der Beurteilung

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:
o Nachweis Warmedurchgangskoeffizient der Rahmenprofile
FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)
ift Prifbericht 13-001811-PR11 (PB-K20-06-de-02)
ift Prafbericht 14-000791-PR01 (GAS-K20-06-de-01)
ift Prufbericht 15-000534-PR01 (GAS-K20-06-de-01)
ift Prifbericht 14-001653-PR03 (PB-K20-06-de-01)

o Nachweis Warmedurchgangskoeffizient der Rahmenprofile
FLG Z59 — BLR 82 MD (1537215 — 1537115)
ift Prafbericht 15-000536-PR07 (PB-K20-06-de-01)

o Nachweis Warmedurchgangskoeffizient des gepriften Fensters
FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)
ift Prufbericht 15-001532-PR01 (PB-A01-06-de-01)

o Nachweis Warmedurchgangskoeffizient des gepriiften Fensters
FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)
in der Einbausituation geman ift-Richtlinie WA-15/2
ift Prifbericht 15-001532-PR02 (PB-A01-06-de-01)

o Nachweis der Passivhaustauglichkeit fir das geprifte Fenstersystem
FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)
gemal ift-Richtlinie WA-15/2
ift Prafbericht 15-001532-PR03 (PB-A01-06-de-01)

o Nachweis der Gebrauchstauglichkeit fiir das Fenstersystem ,SYNEGO*
gemal ift-Richtlinie WA-15/2
ift Prifbericht 14-000397-PR04 (SP-A01-UZ06-de-01)
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3  Beurteilung

Der Nachweis erfolgt durch Kldrung des Einflusses der unten aufgefiihrten Abweichungen
der zu beurteilenden Profilvarianten nach Abschnitt 3.2 im Vergleich zum gepriiften Fens-
tersystem.

3.1 Beschreibung der gepriiften Variante

Der Probekorper der gepriiften Variante ist in den unter Abschnitt2 genannten
ift Prifberichten detailliert beschrieben.

Die Ansichtsdarstellung der Fenstersysteme, die Profilquerschnitte der gepriften und der
zu beurteilenden Profilvarianten mit einer Verglasung von 36 mm und die Querschnitte
der Baukérperanschliisse der gepriften Variante sind in Abschnitt 3.2.2 dargestelit.

Die Leistungseigenschaften fur die zu Ubertragende Variante des Fensters mit dem Rah-
menprofil ,FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)" wurde in Verbindung mit einer
Verglasung von 36 mm (4/12/4/12/4) und Abstandhaltersystem ,Thermix TX.N plus® ge-
maf ift-Richtlinie WA-15/2 ermittelt.

3.2 Abweichungen der zu beurteilenden Varianten

Im Rahmen der gutachtlichen Stellungnahme werden die folgenden Varianten betrachtet:
e Rahmenprofile
FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)
FLG Z59 — BLR 82 MD (1537215 — 1537115)

e Verglasung
36 mm (4/12/4/12/4)
40 mm (4/14/4/14/4)
44 mm (4/16/4/16/4)

o Abstandhaltersysteme nach BF-Datenblattern

Eine Ubersicht der untersuchten Abstandhaltersysteme ist in Tabelle 5 aufgefiihrt.

Voraussetzung fir die Ubertragung ist, dass alle sonstigen Parameter unveréndert blei-
ben.
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3.21  Probekoérperbeschreibung

Einfliigeliges Kunststoff Fenster in der Einbausituation

Hersteller
Systembezeichnung

Material

Offnungsrichtung

Breite in mm

Héhe in mm
Fliigelrahmen-Blendrahmen
Ansichtsbreite B in mm

Summe b in mm
Verhaltnis b / B
Dichtungssystem

Besonderheit

Fliigelrahmen
Artikel-Nummer

Bezeichnung
Profilquerschnitt, Breite in mm
Profilquerschnitt, Dicke in mm
Aussteifung

Artikel-Nummer

Material

Breite in mm

Hbéhe in mm

Materialdicke in mm
Blendrahmen
Artikel-Nummer

Bezeichnung
Profilquerschnitt, Breite in mm

Profilquerschnitt, Dicke in mm

REHAU AG + Co. - Erlangen-Eltersdorf
SYNEGO

Polyvinylchlorid (PVC-U) hart

nach innen

1230

1480

117 (BLR 72 MD)
127 (BLR 82 MD)

56
0,48

1 x Anschlagdichtung
1 x Mitteldichtung
1 x Uberschlagdichtung

Trennung des Glasfalzbereichs durch PVC-weich Lippe

1537215
Z59

79

80

1306617

Stahl (metallische Oberfléche, einschlieBlich verzinkt)
28

30

2,0

1537105
1537115

72 MD
82 MD

72
82

80
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Aussteifung
Artikel-Nummer

Material

Breite in mm

Hbéhe in mm

Materialdicke in mm
Mehrscheiben-Isolierglas
Gesamtdicke in mm

Aufbau in mm

Warmedurchgangskoeffizient U,
in W/(m? K)

Einstand in mm

Abstandhalter

Besonderheiten

Baukdrperanschluss
Rohbauéffnung, Breite in mm
Rohbauéffnung, H6he in mm

Wandaufbau nach ift-Richtlinie
WA-15/2

Material / Dicke in mm /
Warmeleitfahigkeit in W/(m K)

Einbausituation

ift

ROSENHEIM

1306619

Stahl (metallische Oberfléche, einschlieBlich verzinkt)
28

23

1,5

36
40
44

4/12/4/12/4
4/14/4/14/4
4/16/4/16/4

0,6 (Angabe des Auftraggebers)

19

Berechnung mittels Two-Box Modell
nach BF-Datenblattern geman Auflistung in Tabelle 5

1250
1530

monolithische AuRenwand mit Warmedamm-
verbundsystem

Aullenputz/ 10/ 0,70
Warmedammung / 300 / 0,040
Mauerwerk / 175/ 1,0
Innenputz/ 15/ 0,35

Baukorperanschluss seitlich/oben:
Blendrahmen 50 mm Gberdammt

Dammung am Blendrahmenriicken oben/ seitlich

Material
H6he in mm

Polyurethanschaum (PU)
10 bis 18

Zusatzliches Rahmenprofil am Blendrahmen unten

Material
Profilguerschnitt, Breite in mm
Profilguerschnitt, Dicke in mm

Polyvinylchlorid (PVC-U) hart
38
52

Dammblock am Blendrahmenriicken unten

Material
H6he in mm

Polyurethanschaum (PU)
18 bis 20

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift. (Artikelbe-
zeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepriift“ ausgewiesen.)
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3.2.2 Darstellungen der gepriiften und der zu beurteilenden Varianten

Bild 1 zeigt die Ansichtsdarstellung des reprasentativen Bezugselementes. Die Schnitt-
darstellung der Profilquerschnitten in Bild 2 bis Bild 3 und der Einbausituation
oben/seitlich und unten in Bild 4 stammen aus Unterlagen des Auftraggebers.

1230
3
s
Bild 1 Reprasentative Ansichtsdarstellung des Fensters zur Ermittlung des Uy-Wertes
38 79
57
Flugel Z59 Art. 1537215
N Glasleiste 20.5
Art. 1561063
<]
N
Ty«
9| 3
N
Ty«
23x28x1.5
& Art, 1306619
L ]
) "%
Blendrahmen 72 MD
Art. 1537105
72 7| 19
Ansichtsbreite = 117
Bild 2 Querschnittdarstellung der gepriiften Profilvariante

,FLG 259 —BLR 72 MD (1537215 — 1537105)"
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38 79
57
Flugel Z59 Art. 1537215
Glasleiste 20.5
Art. 1561063
~]
N
Ty <
o B
o
23x38x1.5 <
5 Art. 1357541
L [ ]
/ 7
Blendrahmen 82 MD
Art. 1537115
7 19
Ansichtsbreite = 127
Bild 3 Querschnittdarstellung der zu beurteilenden Profilvariante

,FLG Z59 — BLR 82 MD (1537215 — 1537115)"
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Bild 4 Darstellung der Einbausituation oben/seitlich und unten des Fenstersystems mit der

gepriften Profilvariante ,FLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105)"
Punktuelle Einflisse durch Verschraubungen sind nicht berticksichtigt. Die Funktionsféhigkeit des Baukér-
peranschlusses wurde nicht Uberprift. Der Baukérperanschluss ist nach den bauphysikalischen Grundsat-

zen, die im Leitfaden zur Montage beschrieben sind, auszufiihren.



Nachweis Blatt 9 von 14
Passivhaustauglichkeit von Komponenten fir Fenster

[ ]
Nr. 15-001532-PR04 (GAS-A01-11-de-01) vom 30.09.2015
Auftraggeber REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen, 91058 Erlangen-Eltersdorf, I

(Deutschland)

ROSENHEIM
3.3 Beurteilung der Abweichungen

Der Nachweis der Passivhaustauglichkeit erfolgt durch Klarung des Einflusses der be-
schriebenen Abweichungen auf die in der ift Richtlinie WA-15/2 genannten warmetechni-
schen Leistungseigenschaften der zu beurteilenden Varianten des Fenstersystems.

3.3.1 Warmedurchgangskoeffizient U; und mittlerer Temperaturfaktor f ;5

Die Leistungseigenschaft fur die Rahmenprofilvariante ,FLG Z59 —BLR 72 MD
(1537215 — 1537105)" ist gemall EN 12412-2 ermittelt worden. Die Verwendung des ge-
messenen Warmedurchgangskoeffizienten U; des Rahmenprofils fur die Variante
,FLG Z59 —BLR 82 MD (1537215 — 15637115)“ kann erfolgen, wenn durch Vergleichs-
rechnungen nachgewiesen wird, dass die Modifikationen, wie in Abschnitt 3.2.1 beschrie-
ben zu einem gleichwertigen oder glnstigeren Warmedurchgang flihren. Der Nachweis
der warmetechnischen Gleichwertigkeit erfolgt durch Berechnungen des Warmedurch-
gangskoeffizienten U; der Rahmenprofile nach EN ISO 10077-2.

Tabelle 1  Rechnerischer Vergleich der Warmedurchgangskoeffizienten der Rahmenprofil-

varianten
Detaillierter Warmedurch- ausgewiesener Warmedurch-
Rahmenprofilvariante gangskoeffizient Ur gangskoeffizient Ur
in W/(m?K) * in W/(m?K)

FLG 259 - BLR 72 MD

(1537215 — 1537105) 1,05 1.0

FLG 7259 — BLR 82 MD

(1537215 — 1537115) 1,03 1.0

* Der Warmedurchgangskoeffizienten U; ist nach EN ISO 10077-2 auf 2 wertanzeigende Stellen
gerundet anzugeben.

Aufgrund der Ergebnisse der Vergleichsrechnung und der Uberpriifung der konstruktiven
und materialspezifischen Merkmale der zu beurteilenden Varianten des Rahmenprofils
sind diese warmetechnisch gleichwertig mit dem gepriiften Rahmenprofil. Aufgrund des-
sen kann der gemessene Warmedurchgangskoeffizient U; der Rahmenprofilvariante
oFLG Z59 — BLR 72 MD (1537215 — 1537105) im Rahmen dieser Stellungnahme fiir die
Variante ,FLG Z59 - BLR 82 MD (1537215 — 1537115)“ des Rahmenprofils verwendet
werden.

Die ift Richtlinie WA-15/2 stellt in dem zu beurteilenden Fenstersystem an die Rahmen-
profile das Anforderungskriterium an den mittleren Temperaturfaktor f, 3 < 0,88 zur Erfiil-
lung der Passivhaustauglichkeit.
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Tabelle 2  Mittlerer Temperaturfaktors f; ;; der Rahmenprofilvariante

Rahmenbprofilvariante Warmedurchgangskoeffizient mittlerer Temperaturfaktor
P Rahmenprofil U; in W/(m?K) * Rahmenprofil f; 13 = 1 - Ry Uy
FLG 7259 - BLR 72 MD
4
(1537215 — 1537105) 0.9 0,88

* Die Warmedurchgangskoeffizient Uy wurde durch Messung nach EN 12412-2 ermittelt und in
den entsprechenden Grundlagen-Prifberichten (Abschnitt 2) dokumentiert.

Aufgrund des gleichwertigen Warmedurchgangskoeffizienten der Profilvarianten ergibt
sich, dass die Profilvarianten auch einen gleichwertigen mittleren Temperaturfaktor auf-
weisen und somit das Kriterium erfullen.

3.3.2 Wiarmedurchgangskoeffizient Uy

Zum warmetechnischen Vergleich der Fenstersysteme mit den verschiedenen Rahmen-
profilvarianten wurde eine Betrachtung der Warmedurchgangskoeffizienten der Fenster
nach EN ISO 10077-1 durchgefiihrt. Die ift-Richtlinie WA-15/2 stellt an die zu beurteilen-
den Fenstersysteme zur Erfillung der Passivhaustauglichkeit das Anforderungskriterium
eines Warmedurchgangskoeffizienten Uy < 0,80. Grundlage der Ermittlung und des Ver-
gleichs der Warmedurchgangskoeffizienten Uy der unterschiedlichen Fenstersysteme ist
der identische Warmedurchgangskoeffizient der Verglasung U, = 0,6 W/(m?K) und ein
gleichwertiger langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient ¥, des Glasrandes. Letzte-
rer beruht auf der identischen Ausfiihrung des Randverbundes und des somit gleichwerti-
gen warmetechnischen Verhaltens. Zum Nachweis der Gleichwertigkeit des Warme-
durchgangskoeffizienten Uy des Fensters mit dem Profil ,FLG Z59 — BLR 82 MD (1537215 —
1537115)“ wurde mit drei Wertanzeigenden Stellen fur den ldngenbezogene Warmedurch-
gangskoeffizient ¥, des Glasrandes gerechnet. Die Untersuchung hat ergeben, dass die
zu beurteilenden Fenstersysteme einen gleichwertigen Warmedurchgangskoeffizienten
Uy aufweisen und das Kriterium erfiillen.

Tabelle 3  Vergleich der Warmedurchgangskoeffizient Uy, der unterschiedlichen Varianten

Warmedurchgangs- Ansichtsbreite Warmedurchgangs-
Rahmenprofilvariante koeffizient Rahmen Binmm koeffizient Fenster
U; in W/(m2K) * Uy in W/(m?2K)
FLG Z59 - BLR 72 MD
(1537215 — 1537105) 0,94 17 0.80
FLG Z59 — BLR 82 MD
(1537215 — 1537115) 0,94 127 0.80

* Die Warmedurchgangskoeffizienten U; sind durch durch Messung nach EN 12412-2 ermittelt
und in den entsprechenden Grundlagen-Prifberichten (Abschnitt 2) dokumentiert.
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3.3.3 Wirmetechnisch verbesserte Abstandhaltersysteme

Es wurde durch Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten ¥ je
Verglasungsaufbau der warmetechnisch ungiinstigste Abstandhalter aus der Gruppe der
zu beurteilenden Abstandhalter ermittelt. Eine Ubertragung des langenbezogenen War-
medurchgangskoeffizienten ¥; auf weitere Abstandhaltersysteme kann auf Basis der
aquivalenten Warmeleitfahigkeit 1.4 erfolgen. Hierzu muss X/ - Aeq gleichwertig oder glins-
tiger sein als beim unglnstigsten ermittelten Abstandhalter des entsprechenden Vergla-
sungsaufbaus.

Durch einen gleichwertigen bzw. giinstigeren langenbezogenen Warmedurchgangskoeffi-
zienten sind die Anforderungen der Passivhaustauglichkeit erfillt. In Tabelle 5 sind die un-
tersuchten Abstandhaltersysteme aufgelistet.

Der Temperaturfaktor fzs im Glasrandbereich der zu beurteilenden Abstandhaltersysteme
ist bei warmetechnisch gleichwertigen bzw. glinstigeren Abstandhaltern nach Tabelle 5
gleichwertig zu dem in der gepriften Variante ermittelten Temperaturfaktor und erfiillt so-
mit das Hygienekriterium der Passivhaustauglichkeit.

3.3.4 Warmedurchgangskoeffizient Uw ginbau

Die Baukdrperanschliisse der zu beurteilenden Fenstervarianten sind in ihren geometri-
schen Ausfiihrungen und Materialien identisch mit den Baukdrperanschliissen des geprif-
ten Fenstersystems. Die ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten %%, und
Temperaturfaktoren frg; fir die Baukdrperanschliisse sind daher vergleichbar und erfillen
somit die Anforderung der ift-Richtlinie WA15/2.
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Die Kriterien der Passivhaustauglichkeit nach ift-Richtlinie WA-15/2 sind somit flr die un-
tersuchten Varianten des Fensters mit den Rahmenprofilen ,FLG Z59 — BLR 72 MD
(1537215 - 1537105)* und ,FLG Z59 — BLR 82 MD (1537215 — 1537115)“ in den unter
Tabelle 5 angegebenen Verglasungs- und Abstandhaltervarianten erfilllt.

Tabelle 4 Ubersicht der bewerteten Abstandhalter-Verglasungskombinationen in Verbindung mit
den Varianten der Rahmenprofile. (BF-Datenblatter Stand 17.09.2015)

OK: Kombination erfiillt die Anforderungen nach ift-Richtlinie WA-15/2

Abstandhalter nach BF-Datenblatt Verglasung (U, = 0,6 W/(m? - K))
Bezeichnung Nr. %:1 mvﬁq (4:/3162/::':/]4) (4‘/112/:]1':/‘4) (4‘/111/:‘124)
Thermoflex 29 1,85 OK OK OK
Super Spacer Premium 21 1,91 OK OK OK
Ultimate Swisspacer 19 2,1 OK OK OK
Thermobar 27 2,1 OK OK OK
e o m | 21 ox ox ox
e s © | 20 ox ox ox
Koedispace 11 2,75 OK OK OK
Koedispace 4 SG 30 2,95 OK OK OK
IGK 611 28 3,00 OK OK OK
NIROTEC EVO 15 3,05 OK OK OK
Swisspacer Advance 24 3,09 OK OK OK
Chromatech Ultra F 16 3,13 OK OK OK
TGI-Spacer 9 3,27 OK OK OK
TGI-Spacer M 20 3,34 OK OK OK
Thermix TX.N plus 10 3,44 OK OK OK
GTS 3 5,04
Nirotec 015 5 5,19
Swisspacer 7 5,30
Chromatech Plus 2 5,47
Nirotec 017 4 5,68
Chromatech 1 6,47
WEP classic 12 6,47
Intercept Thinplate 23 9,88
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5 Leistungseigenschaften gemaR ift-Richtlinie WA-15/2
5.1 Waiarmedurchgang, Behaglichkeit, Temperaturfaktor (Hygiene)
Tabelle 5 Kenngréfen der zu beurteilenden Profilvariationen
Anforderung
Eigenschaft Wert Quelle ift-Richtlinie
WA-15/2
u - ift Profbericht
ve | garmedurchgangs-koeffizient  yymz. k) | 0,94 14-000791-PRO1 .
(GAS-K20-06-de-01)
mittlerer Temperaturfaktor ) 0.88 ift-Richtlinie WA-15/2 > 0.88
Jors | Rahmenprofil ’ Jri =1-R; U, =5
Warmedurchgangskoeffizient ift Prifbericht
Uw des Fensters W/(mz-K) | 0,80 15-001532-PR01 <0,80
(Abmessung 1230 x 1480 mm) (PB-A01-06-de-01)
Warmedurchgangskoeffizient
des Fensters (mit Berlicksichti- ift Prifbericht
Uw ginbau | 9UNg des Einflusses der Einbausi- W/(m?- K) | 0,82 15-001532-PR02 <0,85
tuation mit lichtem Einbaumaf} (PB-A01-06-de-01)
1250 x 1530 mm)
. ift Prafbericht
fon | eomperaturfaklor fr den ; 0,75 15-001532-PRO1 20,73
(PB-A01-06-de-01)
Temperaturfaktor fiir den ift Prufbericht
Joasn,s | Baukorperanschluss - 0,93 15-001532-PR02 20,73
seitlich, oben (PB-A01-06-de-01)
Temperaturfaktor fiir den ift Prifbericht
Joasnaz | Baukorperanschluss - 0,83 15-001532-PR02 20,73
unten (PB-A01-06-de-01)
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5.2 Weitere Leistungseigenschaften

Die in der ift-Richtlinie WA-15/2 festgelegten Anforderungen an die weiteren Leistungsei-
genschaften sind gemal Produktnorm EN 14351-1 nachzuweisen.

Tabelle 7 zeigt eine Gegenilberstellung der laut Produkitnorm EN 14531-1, Abschnitt 4
,Leistungseigenschaften und besondere Anforderungen” definierten Leistungseigenschaf-
ten mit den tatsachlich nachgewiesenen Leistungseigenschaften. Der Nachweis der Leis-
tungseigenschaften erfolgt durch die in Abschnitt 2 angegebenen ift Prifberichte.

Tabelle 6 Zusammenstellung der weiteren Leistungseigenschaften

Eigenschaft / Wert Anforderung
nach EN 14351-1 Klasse oder Nennwert ift-Richtinie Klas‘.ﬂslzrct)der
(Einheit) WA15/2
£ Widerstand gegen C1/B1|C2/B2(C3/B3|C4/B4|C5/B5
Iﬂ Windlast (Pa) [ P1=400 | P1=2800 [P1=1200(P1=1600|P1=2000 Cz/B2 C4/B5
C | Schlagregendichtheit 6A 7A 8A 9A Exxx 7A 9A
m Prufdruck (Pa) (250) (300) (450) (600) (>600)
-.I StoRfestigkeit, Belastung 1 2 3 4 5 1 2
-é Fallhéhe (mm) (200) (300) (450) (700) (950)
Luftdurchladssigkeit 1 2 3 4 4 4
S Prufdruck (Pa) (150) (300) (450) (600)
O N
ﬁ;ﬁ Referenzluft- Anforderun
durchldssigkeit Nennwert <20 erfiilltu 9
Q100 Fléche (m3/hm?)
! Wéarmedurchgang i . Siehe
Em U, (W/m? - K) Grundsaétzlicher Nachweis Tabelle 5




